РАСЧЕТЫ ГЕОМЕТРИИ ПРОВОДЯЩЕГО РИСУНКА ПП
Расчет tmin для комбинированного позитивного метода изготовления ПП с применением СПФ.

Расчет  tmin   для комбинированного позитивного метода изготовления ПП с применением сеткографии.
Расчет   tmin       для электрохимического метода изготовления ПП.

Расчет tmin    для фотоаддитивного метода изготовления ПП.

Расчет tmin    для фотоаддитивного метода изготовления ПП с маской из СПФ.   

Определение tmax при расчете узких мест проводящего рисунка.     
Расчет Dmin для химического метода изготовления ПП. 
Расчет Dmin   для комбинированного позитивного метода изготовления ПП с применением СПФ.

Расчет Dmin для комбинированного позитивного метода изготовления ПП с применением сеткографии.

Расчет Dmin  для электрохимического метода изготовления ПП.

Расчет  Dmin  для фотоаддитивного метода изготовления ПП.

Расчет  Dmin     для фотоаддитивного метода изготовления ПП с маской из СПФ.

Роль паяльной маски при оценке геометрии проводящего рисунка ПП. 

Определение Dmax при расчете узких мест проводящего рисунка.

Определение D1min      контактной площадки с учетом погрешностей сверления и экспонирования.

Расчет узкого места проводящего рисунка между двумя контактными площадками.

Расчет узкого места проводящего рисунка между контактной площадкой и конструкционным отверстием.

Расчет узкого места проводящего рисунка между двумя конструкционными отверстиями.

Расчет узкого места проводящего рисунка между контактной площадкой и краем ПП. 

Рассчитать для известного размера вывода КМО (dв) максимальный диаметр просверленного  отверстия (dmax).

Изложить методику расчета узких места проводящего рисунка ПП.

Расчет  tmin для рельефной ПП.

Способы повышения точности проводящего рисунка в промышленных методах изготовления ПП. 

Параметры , определяющие классы точности и плотности проводящего рисунка ПП.

Расчет Dmin для рельефной ПП. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПП

Технология получения рисунка ПП фотоспособом: схема, операции, точность, применение.

Технология получения рисунка ПП сеткографическим способом: схема, операции, точность, применение.

Технология получения рисунка ПП механическим способом: схема, операции, точность, применение.

Технология получения рисунка ПП способом фотоформирования.

Химический способ (травление) получения проводящего рисунка ПП: схема, точность, применение.

Химический способ (осаждение) получения проводящего рисунка ПП: схема, точность, применение.

Электрохимический способ (наращивание) получения проводящего рисунка ПП: схема, точность, применение.

Термический способ получения рисунка ПП: схема, точность, применение.
Получение и обеспечение качества металлизированных отверстий ПП.

Анализ способов получения различных видов отверстий ПП: схема, точность.

Виды конструкционных материалов для изготовления ПП.

Виды механической обработки в технологии ПП: операции, инструменты, оборудование, точность.

Способы базирования заготовок на различных операциях производства ПП.

Способы обеспечения паяемости проводящего рисунка ПП.

Виды и технология операций контроля в производстве ПП.

Особенности операции прессования в технологии МПП.

Исходные материалы для изготовления ПП  их рациональное использование.

Анализ операций производства ПП с точки зрения экологической безопасности.

Химические операции в производстве ПП.

Электрохимические операции в производстве ПП.

Утилизация отходов в производстве ПП.

Типы ПП и их конструктивно-технологические особенности.

Классификация оборудования для производства ПП.

Качественная оценка технологичности ПП различных типов.

МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПП
Химический метод изготовления ПП: основные операции, точность, материалы заготовок, области применением.
Химический метод изготовления ПП с применением маски из металлорезиста: операции, точность, материалы.
Комбинированный позитивный метод изготовления ПП: операции, точность, материалы, области применения.

Электрохимический метод изготовления ПП: операции, точность, материалы, области применения.

Фотоаддитивный метод изготовления ПП: операции, точность, материалы, области применения.

Технология изготовления ДПП на тонкофольгированном диэлектрике.

Технология тентинг-метода изготовления ДПП.

Технология изготовления ДПП на металлическом основании.

Технология изготовления МПП методом металлизации сквозных отверстий.

Технология изготовления МПП с внутренними межслойными переходами.

Технология изготовления МПП попарного прессования.

Технология изготовления МПП с открытыми контактными площадками.

Технология изготовления рельефных ПП.

Технология изготовления МПП с глухими межслойными переходами.

Изготовление МПП структуры 1-n-1.
Изготовление МПП структуры 2-n-2.

Разработать ТП изготовления ДПП 5-ого класса точности (t=0,10).

Разработать ТП изготовления ДПП 4-ого класса точности  ( t=0,15).

Разработать ТП изготовления ОПП с пистонированнными монтажными отверстиями.

Разработать ТП изготовления ДПП 2ого класса точности (t=0,45).

Промышленные способы получения рисунка ПП: технология, точность, применение.

Промышленные способы получения проводящего рисунка ПП: технология, точность, применение.

Разработать ТП изготовления ОПП без монтажных отверстий 5-ого класса точности (t=0,1).

Разработать ТП изготовления ДПП на нефольгированном диэлектрике.

Тентинг-метод изготовления ПП: операции, геометрия проводящего рисунка, применение. 
